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Latex-modified concrete (LMC)

Latex-modified concrete (LMC)

“Hydraulic cement and aggregates combined 
at the time of mixing with organic polymers 
that are dispersed or redispersed in water.”

American Concrete Institute, 548.4 - 10

Références

• American Concrete Institute, 548.3R - 09: “Report on Polymer-
Modified Concrete”

• American Concrete Institute, 548.4 -10: “Standard 
Specification for Latex-Modified Concrete (LMC) Overlays”
(Reapproved 2010)

• Federal Highway Administration, RD - 78 - 35: “Styrene-
Butadiene Latex-Modifiers for Bridge Deck Overlays”

• International Concrete Repair Institute, R310.2 - 1997: 
“Selecting and Specifying Concrete Surface Preparation for 
Sealers, Coatings, and Polymer Overlays”
(Formerly No. 03732)

4-2



Historique
• 4000 av J-C, Babylone: Polymère naturel tel que albumen et pâte de riz pour 

mortier des murs en briques d`argile

• 3000 av J-C, Vallée d`Indus: Polymère naturel tel que albumen et pâte de riz pour 
mortier des murs en briques d`argile

• 1923: Premier brevet pour un mélange ciment hydraulique - polymère dans 
l’utilisation de pavé avec  latex naturel caoutchouté

• 1930 -1940: Développement des mortiers et bétons avec  latex naturel 
caoutchouté

• 1932: Premier brevet pour un mélange ciment hydraulique - polymère pour pavé
avec  latex synthétique

• 1940 - 1960: Développement de plusieurs polymères synthétiques

Historique
• 1960 - 1980: Recherches sur l`utilisation des polymères pour bétons et mortiers

• 1956: Utilisation aux États-Unis des mortiers avec latex pour chape de protection 
contre l’ingression des ions de chlores

• 1969: Première utilisation du LMC pour chape de béton par VDOT

• 1975, Londres: Première conférence, « International Congress on Polymers in 
Concrete »

• 1978: Rapport  Étude FHWA RD-78-35: “Styrene-Butadiene Latex-Modifiers for 
Bridge Deck Overlays”
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Historique
• 1970 - 1980: Utilisation LMC, en Ontario

• 1984: Pont des chaudières, Gatineau QC, TPSGC  Première utilisation LMC pour une 
chape de roulement au Québec

• 1985: Rapport d`expertise  par le laboratoire central du MTQ sur le béton modifié
au latex

• 1987: Première chape de béton modifié au latex LMC coulée  par MTQ sur un pont 
à St-Gilles de Lotbinière

• 1990: Utilisation du béton modifié au latex LMC  pour le remplacement des joints 
de dilatation du boulevard métropolitain A40 à Montréal

• 1992 - 2005: Chape de béton latex, Pont St-John Harbor Bridge, TPSGC, St-Jean NB

Historique LMC pour chape de 
roulement

• 1950-1960

– Développement de l’utilisation pour les chapes de revêtement

• 1960

– Utilisation de béton modifié au latex pour chape de roulement de ponts 

• 1975 

– Première conférence, « International Congress on Polymers in Concrete », 
Londres (GB)

• 1978

– Étude FHWA RD-78-35: “Styrene-Butadiene Latex-Modifiers for Bridge Deck 
Overlays”

• Aujourd’hui –

– Plus de 10,000 chapes de béton modifié au latex LMC coulées aux États-Unis
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Historique LMC pour chape de 
roulement

• 1950-1960

– Développement de l’utilisation pour les chapes de revêtement
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NORMES BÉTON LATEX MTQ
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Béton latex au Québec
CLASSE UTILISATION RÉSISTANCE 

À LA
COMPRESSION

MÛRISSEMENT 

POUR
MEMBRANE

15%GU
TYPE XVI-15

CHAPE

RÉFECTION DALLES

JOINTS DE DILATATION

15 MPa @ 1  Jr

25 MPa @ 7  Jrs

35+ MPa @ 28 Jrs

72 HEURES 1 Jr HUMIDE

2  Jrs SEC

15%HE
TYPE XVI-15

CHAPE

RÉFECTION DALLES

JOINTS DE DILATATION

20 MPa @ 1 Jr

30 MPa @ 3 Jrs

35+ MPa @ 7 Jrs

35+ MPa @ 28 Jrs

72 HEURES 1 Jr HUMIDE

2  Jrs SEC

15%RSLMC CHAPE

RÉFECTION DALLES

JOINTS DE DILATATION

20 MPa @ 3 Hres

30 MPa @ 1 Jr

35+ MPa @ 7 Jrs

35+ MPa @ 28 Jrs

8 HEURES 4 Hres HUMIDE

4 Hres SEC

5%TERNAIRE 
TYPE XVI-5

CHAPE

RÉFECTION DALLES

NIVELLEMENT DE 
DALLES

10 MPa @ 1 Jr

25 MPa @ 7 Jrs

35 + MPa @ 28 Jrs

10 JOURS 7 Jrs HUMIDE

3 Jrs SEC

BÉTON LATEX AU QUÉBEC
Chape de circulation

• Pont des Chaudières, Hull, 1984, TPSGC

• Pont St-Gilles, Lotbinière, 1987,  MTQ

• Pont Île Verte, Ville de  Laval, 1989 

• Échangeur Rockland A40E/A15N, 1991, MTQ

• Pont Édouard Paré, Amos,  2008, MTQ

• Échangeur Turcot, Bretelle E (partielle), 15S-15S, Montréal, 
2010, MTQ
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Pont des Chaudières, Gatineau QC, TPSGC

Pont des Chaudières, 
Gatineau QC, TPSGC

• 1954: Construction du pont

– Revêtement d’asphalte

– Aucune membrane

• 1984: 

– Enlever le revêtement asphalté

– Installation d`une chape de béton latex LMC

4-7



Pont des Chaudières, Gatineau QC

Résistance à la compression (Mpa) 

(CSA  23.2-14 C)

Chape béton Latex 62,2 (25 ans)

Teneur en air (%) – Béton durci

(ASTM C 457)

Chape béton latex 2,0 (25 ans)

Béton d’origine 6,9 (54 ans)

Distribution du réseau de bulle d’air
[L barre ( m)]

(ASTM C 457)

Chape béton Latex 676 (25 ans)

Béton d’origine 193 (54 ans)

Adhérence – Traction directe (Mpa)

(CSA  23.2 - 6 B)

2,3
1,7

(5 ans)
(25 ans)

Pénétration des ions chlore (Coulombs)

(ASTM C 1202  09)

Chape béton Latex 172 (25 ans)

Source: Béton Mobile du Québec inc. 
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Pont St-Gilles de Lotbinière
Route 218

• 1962: Construction du pont

– Pont en portée simple avec poutres en béton

– Revêtement d’asphalte

• 1987: Réfection du pont

– Enlever le revêtement d’asphalte

– Installation d`une chape de béton latex LMC
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Pont St-Gilles de Lotbinière

Route 218, Juillet 1987

Pont St-Gilles de Lotbinière,  
Route 218, Mars 2010
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St Gilles

• Pix

• Text

• Data

Pont St-Gilles de Lotbinière,  
Route 218, Mars 2010

Résultats
St-Gilles de Lotbinière

Résistance à la compression (Mpa) 

(CSA  23.2 - 14 C)

Chape béton Latex 53.9        (23 ans)

Teneur en air (%) – Béton durci

(ASTM C 457)

Chape béton latex 7,2 (23 ans)

Substrat - -

Distribution du réseau de bulle d’air
[L barre ( m)]

(ASTM C 457)

Chape béton Latex 394 (23 ans)

Substrat - -

Adhérence – Traction directe (Mpa)

(CSA  23.2 - 6 B)

1,3 (23 ans)

Pénétration des ions chlores (Coulombs)

(ASTM C 1202 - 09)

Chape béton Latex 154 (23 ans)

Absorption (%)
(ASTM C 642)

1,00 (23 ans)

Vides perméables (%)
(ASTM C 642)

5,00 (23 ans)
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• 1956: Construction 

– Dalle évidée sur assisses en porte-à-faux

• 1991: Réfection

– Installation d`une dalle en béton latex 15%

Montréal QC, Boul. métropolitain Bretelle  40E – 15N, 

Montréal QC, Boul. métropolitain Bretelle  40E – 15N, 
Juin 1991
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Montréal QC, Boul. métropolitain Bretelle  40E – 15N, 
Dalle en béton modifié au latex (LMC)

Avril 2011

Montréal QC, Boul. métropolitain Bretelle  40E – 15N, 
Dalle en béton modifié au latex (LMC)

Avril 2011
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Résultats
Montréal 40E-15N

Résistance à la compression (Mpa) 

(CSA  23.2 -14 C)

Chape béton Latex 61,8 (20 ans)

Teneur en air (%) – Béton durci

(ASTM C 457)

Chape béton latex 5,4 (20 ans)

Béton d’origine N/D N/D

Distribution du réseau de bulle d’air
[L barre ( m)]

(ASTM C 457)

Chape béton Latex 224 (20 ans)

Béton d’origine - -

Adhérence – Traction directe (Mpa)

(CSA  23.2 - 6 B) N/D N/D

Pénétration des ions chlore (Coulombs)

(ASTM C 1202 - 09)

Chape béton Latex 105 (20 ans)

Absorption (%)
(ASTM C - 642)

0,53 (20 ans)

Vides perméables (%)
(ASTM C - 642)

1,85 (20 ans)

28

Lynnhaven Bridges

Référence: Michael Sprinkel, Virginia Transportation Research Council 
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Lynnhaven Inlet VA

• En 1996 VDOT:
– Construction de 16 chapes avec des bétons de hautes performances

– Utilisation de 13 mélanges de bétons sur 2 ponts de 28 portées sur le 
route 60 au-dessus de Lynnhaven Inlet à Virginia Beach, VA. 

• Les objectifs de ce projet de recherche
– Valider l’évolution de la performance dans le temps de ces chapes

pour l`adhérence, la perméabilité aux ions chlore, la teneur en ions 

chlore, la résistance au dérapage ainsi que le coût du projet. 

• Des essais en chantier ont été réalisés en 1996, 1999 et 2006                       

30

Plan View of Alternative Overlays 

Référence: Michael Sprinkel, Virginia Transportation Research Council 
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31

Overlay Protection Rank, Best @ Top
Permeability Chloride Content Diffusion Constant

E2 7%SF W14 LMC E14 13%SF, 15%FA

W14 LMC W24 7%SF, STF W14 LMC

E11 7%SF, DCI E5 5%SF, 35%S E24 7%SF, ACI, A

E14 13%SF, 15%FA W5 5%SF, 35%S W21 7%SF, POF

E8 5%SF, 15%FA E8 5%SF, 15%FA W24 7%SF, STF

E24 7%SF, ACI, A E14 13%SF, 15%FA W5 5%SF, 35%S

E18 7%SF, DCI E2 7%SF E5 5%SF, 35%S

E27 7%SF, DCI, P E24 7%SF, ACI, A E8 5%SF, 15%FA

E5 5%SF, 35%S W27 7%SF, PPF W8 5%SF, 15%FA

Référence: Michael Sprinkel, Virginia Transportation Research Council 
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Overlay Chloride Ion Profiles, WBL
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Référence: Michael Sprinkel, Virginia Transportation Research Council 

4-16



Résultats
Route 60

Lynnhaven Inlet VA

Résistance à la compression (Mpa) 

(ASTM C 39)

Chape béton Latex N/D N/D

Teneur en air (%) – Béton durci

(ASTM C 457)

Chape béton latex N/D N/D

Béton d’origine N/D N/D

Distribution du réseau de bulle d’air
[L barre ( m)]

(ASTM C 457)

Chape béton Latex N/D                           N/D

Béton d’origine N/D N/D

Adhérence – Traction directe (Mpa) 1,8

2,4

1,9

10 mois

3 ans

10 ans

Pénétration des ions chlores (Coulombs)

(ASTM C 1202 - 09)

Chape béton Latex 703
333
230

10 mois

3 ans

10 ans

Référence: Michael Sprinkel, Virginia Transportation Research Council 
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I 85 HRWR Overlay Placed in 1977 
Concrete failed ASTM C666

Overlay in excellent condition in 2009

Référence: Michael Sprinkel, Virginia Transportation Research Council 
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35

I 85 VDOT A4 Concrete Overlay Placed in 
1977 Concrete passed ASTM C666
Overlay in fair condition in 2009

Référence: Michael Sprinkel, Virginia Transportation Research Council 

Résumé
Gatineau St-Gilles de Lotbinière Montreal

40E-15N

Route 60

Lynnhaven Inlet VA

Résistance à la 
compression 

(Mpa) 
(CSA  23.2 -14 C)

62,2        (25 ans) 53,9        (23 ans) 61,8        (20 ans) N/D

Teneur en air –
Béton durci

(%)
(ASTM C 457)

2,0          (25 ans) 7,2          (23 ans) 5,4         (20 ans) N/D

Distribution du 
réseau de bulle d’air
[L barre ( m)]
(ASTM C 457)

676         (25 ans) 394         (23 ans) 224         (20 ans) N/D

Adhérence –
Traction directe 
(Mpa)

(CSA  23.2 - 6 B)

2,3          (5 ans)
1,7        (25 ans)

1,24        (23 ans) N/D
1,8      (10 mois)

2,4           (3 ans)

1,9         (10 ans)

Pénétration des ions 
chlore

(Coulombs)
(ASTM C 1202 09)

172         (25 ans) 154         (23 ans) 105         (20 ans)
703     (10 mois)

333         (3 ans)

130      (10 ans)

4-18



Gatineau St-Gilles de Lotbinière Montreal
40E-15N

Route 60
Lynnhaven Inlet VA

Profondeur
(mm)

Essai #1
(% m.B)

Essai #2
(%m.B)

Profondeur
(mm)

(%m.B) Profondeur
(mm)

(%m.B)

Teneur en 
ions chlore
(AASHTO 
T260) N/D

0- 12,5
12,5- 25
25- 50
50- 75
75- 100
100- 125

0,1300
0,0370
0,0090
0,0100
0,0100
0,0110

0,3600
0,1000
0,0420
0,0100
0,0100
0,0100

0-10
20-30
45-55

0.0659
0.0033
0.0042

0- 12,5
12,5-25   
25- 50

0.1050
0,0210 
0,0410

Absorption
(%)
(ASTM C 642)

N/D 1,0 0,53 N/D

Vides 
perméables
(%)
(ASTM C 642)

N/D 5,3 1,85 N/D

Source BMQ
(QUALITAS)

MTQ BMQ
(LVM)

VTRC
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Conclusions

• Solution prioritaire pour développement 
durable.

• Prolonge la vie utile d`un tablier de pont pour 
25 ans et plus.

• Économique et écologique à long terme.

• Excellente résistance à la pénétration aux ions 
de chlore.

• Excellente adhérence du LMC au béton
d’origine.
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questionsQuestions?

Plus l’on partage, plus l’on s’enrichit, 
Léonard Nimoy
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