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INTRODUCTION. 

Ce cahier contient les listes des rapports techniques (RT), 

d'expertises (RE), de recherches (RR) et des comptes—rendus (CR) 

des reunions et congres techniques. 

Les rapports dlexpertises ne sont disponibles que pour les 

directions de la construction, de l'entretien, des sols et ma—

teriaux, les regions les districts et les C.R. concernes. 

Les autres rapports sont disponibles pour toutes personnes 

interessees. 

Pour obtenir une copie de ces rapports ou des renseignements 

supplementaires, communiquer avec le sous —signe. 

Richard Langlois, ing. 

:Laboratoire Central 

Ministere des Transports 

Complexe ScientifiqUe 

2700 rue Einstein 

Ste—Foy, Quebec 

GIP — 318. 

RL/hd 



I LISTE DES RAPPORTS DE RECHERCHES. 
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RR 7  68 - 1 

RR - 72 7  3 

RR - 72 - 4 

Etude sur la mesure de la densite brute (bulk) 
des betons bitumineux." 

EMploi de l'essai d'abrasion humide pour etudier 
la resistance a l'abrasion des mélanges bitumineux . 
de surface." R. Langloist  G.-Ls. Huot. 

Influence de l'additif Kling sur les bitumes." 
R. Langlois. 

Etude de criblures pour coulis bitumineux de 
scellement." R. Langlois. 

Influence d'antiOxidants sur un ciment asphaltique 
85 - 100." IL Langlois, P. Larochelle. 

Compactage d'un mélange de beton bitumineux avec 
vibrateur." R. Langlois. 

Projet Histocomb." 
Richard Langlois. 

Mesure de la densite des rev8tements bitumineux 
avec l'asphalt logger." R. Langlois. 

Pavage par temps froid." R. Langlois. 

Electrodensimetre, Nucleodensimatres, Permeamatre." 
R. Langlois. 

Etude des agregats de l'Ile aux Oies et de l'Ile 
aux Grues." R. Langlois. 

Formule pour determiner la teneur optimum en 
bitume dans un mélange de beton bitumineux." 
A. Leliavrel  G. Roberge, R. Langlois. 

Precision de l'eSsai d'eXtraction du bitume dans 
un mélange bitumineux." R. Langlois. 

Rapport No: 

41 	RR - 67 - 1 

• 
RR 	69 - 1 

RR - 69 - 2 

RR - 70 - 1 

RR - 71-1 

RI?- 71-2 

RR - 72 - 1 

RR 7 72 - 5 

RR - 73 1 

RR - 73 - 2 	11 
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Rapport No: 

RR - 74 - 1 ft Etude de malaxage pour sudic." 
R. Langlois. 

RR - 74 - 2 " Etude sur des produits abat - poussibre." 
R. Langlois. 

RR - 74 -. 3 ft  Dossier sur -la refiexion des fissures dans les 
couches d'usure." 	R. Langlois. 	. 

RR - 74 - 4 n 	Influence de la temperature de malaxage sur les 
proprietes du bitume et des mélanges bitumineux." 
R. Langlois. 

RR - 74 - 5 Scellement d'une fissure par hyperfrequence." 
R. Langlois. 

RR - 74 - 6 " Influence du bitume d'amorgage sur les proprie - 
-Les de friction d'un rev8tement bitumineux." 
R. Langlois. 
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II LISTE DES RAPPORTS DIEXPERTISES. 

RE - 73 - 1 

RE - 74 - 1 

RE - 74 - 2 

RE - 74 - 3 

RE - 74 - 4 

RE - 74 - 5 

Etat des pavages aux Iles de la Madeleine 
en 1970." R. Langlois. 

Fissure dans le rev8tement du contrat 5220-69." 
R. Langlois. 

Bris sur le revetement bitumineux execute pat 
Sintra, au contrat 9230 - 70.“ R. Langlois. 

Traitement de surface triple b. Havre St-Pierre." 
R. Langlois. 

Etat du rev8tement bitumineux sur la route Trans-
canadiennel  au contrat QA - 41. R. Langlois. 

Glissances de divers revetements bitumineux 
dans le district # 53. R. Langlois. : 

Fissure au centre du revetement bitumineux sur 
la route Transcanadienne aux contrats: 
QB 16, 17 et 18. R. Langlois. 

Fissures sur l'autoroute 55 Omerville, Rock,-
Island. R. Langlois. 

Traitement de surface avec emulsion "High Float" 
dans le Temiscamingue." R. Langlois. 

Arrachement sur des rev8tements bitumineux 
executes en 1973 dans la region 1." R. Langlois. 

Comportement du mélange au bitume mousse 
(Foam Asphalt) execute en 1973 dans le Temis4 
_couata." 	R. Langlois.. 	- 

Correction du ressuage sur la route Transcana-
dienne a St-Alexandre." R. Langlois. 

Glissance du revatement bitumineux de la route 
Transcanadienne A yal-Alain." R. Langlois. 

Rapport No: 

RE - 70 7  1 

RE- 71 - 1 

RE- 71-2 

RE - 72 - 1 

RE - 72 - 2 

RE - 72 - 3 

RE - 72 - 4 



Rapport No: 

RE - 74 - 6 

ID 	RE - 74 - 7 

RE - 74 - 8 

41 

RE - 74 - 9 

RE - 74 - 10 

RE - 75 - 1 

RE - 75 - 2 

RE - 75 - 3 

RE- 75 -•4 

RE - 75 - 5 

RE - 75 - 6 

RE - 75 - 7 

It 

ft 

ft 

It 

11 

It 

It 

ft 

it 

ft 

it 

It 

Revetement au bitume mousse (Foam Asphalt) 
execute A l'Ile aux Grues." 	R. Langlois. 

Mélange a llemulsion execute au pulvi-mala-
xeur sur la route de ceinture du lac Trois- 
Saumons." 	R. Langlois. 

Glissance du revetement bitumineux execute 
au Bic sur le contrat 	#107 - 2214 - 3." 
R. Langlois. 

Defectuosite du revetement bitumineux exe-
cute par Sintra Inc. sur le chemin St -Renal  
Contrat No: 	667 - 2200 - 4. 

Inspection du pont Laporte." 	R. Langlois. 

Expertises sur les contrats # 775-2902-2 et 
# 775-2903-2." 	R. Langlois. 

Mélanges bitumineux avec "drum Mixer" execu- 
tes dans le district 07". 	R. Langlois. 

Revetements bitumineux fabriques avec "drum 
Mixer" dans le district 76." 	R. Langlois. 

Compactage et epaisseur du revetement bitumi-
neux de l'autoroute 40, au contrat 443-2907-1." 
R. Langlois. 

Ehrobes bitumineux executes par Desourdy Inc. 
dans le district 25". 

"Drum Mix" operant dans la region du C.R. de 
l'Ouest (Montreal)." 	R. Langlois. 

Evaluation de couches d'usure sur.les autorou-
tes 20 et 40 pour le groupe Centre du C.R. 
(Trois-Rivieres)." 	R. Langlois. 



III LISTE DES RAPPORTS DE TECHNIQUES. 
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RT - 69 - 1 

RT - 74 — 3 

Le coulis de scellement (slurry seal) 
ses constituants principaux, son execution, 
son contrale." R. Langlois. . 

Traitement de surface." G. Roberge. 

Coulis de scellement, saison 1968." 
R. Langlois. 

Rapport sur un systame de contrale des 
donnees obtenues lors de llanalyse et de 
la surveillance des pavages de beton 
bitumineux." R. Langlois. 

Traitement antiderapant sur le pont Nicol 
Fast Angus." R. Langlois. 

Programme d'echange sur les bitumes." 
R. Langlois, Guy Roberge. 

Les revftements bitumineux." R. Langlois. 

Programme dlechange 1972 sur les mélanges 
bitumineux." R. Langlois. 

Stabilisation du sable dans le corn-be Richelieu." 
R. Langlois. 

Experience du Quebec avec les coulis bitumineux 
de scellement." R. Langlois. 

Asphalt - Mobile." R. Langlois. 

Analyse des mélanges bitumineux au Quebec." 
R. Langlois, G. Roberge, M. Cate. 

Tournee dfinformation dans les regions." 
R. Langlois. 

Rapport Not 

RT - 68 — 1 	It 

RT - 68 — 2 

RT - 68 — 3 

RT - 69 - 2 

RT - 72 - 1 

• 
	

RT - 72 - 2 

RT - 72 - 3 

RT - 72 - 4 
• 

RT - 73 — 1 

RT - 74 — 1 
• 

RT 74 — 2 
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Rapport No: 

RT - 74 

RT - 74 

- 4 

- 5 

ft Separation des agregats a froid pour la 
fabrication des mélanges bitumineux." 
R. Langlois. 

Dossier sur la reflexion des fissures dans 
les couches dlusure." 	R. Langlois. 

RT - 74 - 6 ft Mélange tres pierreux pour empecher la 
reflexion des fissures sur la route 175." 

RT - 74 - 7 ft 

R. Langlois. 

Rapport annuel 1974 Mélanges bitumineux. 
M. Cate. 

RT - 74 - 8 It Rapport annuel 1974 metallurgie." 	G. Chabot. 

RT - 75 - 1 Entretien des rev8tements bitumineux." 
R. Langlois, V. Caron. 

RT - 75 - 2 Recouvrement du pont Mercier avec un enrobe 
au bitume Epoxy." 
R. Langloist  R. Schiettekatte. 

RT - 75 - 3 Compte - rendu du voyage dietude sur les 
"Drum Mix" aux Etats -Unis du 20 a. 25 juillet 75." 
R. Langlois, J.-H. Deschenes. 

• 
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IV LISTE DES COMPTES RENDUS. 

Rapport No: 

CR - 68 - 1 

CR - 72 - 1 

CR - 72 - 2 

ft 

If 

If 

Compte rendu des reunions annuelles de 
la CTAA de 1968, 1971, 1972, 1973 et 1974. 

Compte rendu d/une rencontre avec les re-
presentants de "Adhesive Engineering 
Company." R. Langlois. 

Compte rencu (Pune rencontre avec le repre-
sentant de Pacific Petroleum (Quebec) LTD. 
R. Langlois. 

R- 7?- •3 

CR - 74 - 1 

CR - 74 - 2 

CR - 75 - 1 

ft 

ft 

" 

ft 

Utilisation du bois traite come garde-fod." 
R. Langlois. 

Compte rendu des reunions annuelles de 11AAPT 
de 1973 et 1974. 	R. Langlois. 

Compte rendu des reunions de l'ASTM en 1974. 
R. Langlois. 

Compte rendu du congres annuel 1975 de 
l'AQTR. 	Re Langlois. 
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